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Обеспечение населения Республики Казахстан высококачественными, экологически безопасными изделиями народного потребления относится к одной из наиболее приоритетных научно–технических, экономических и социальных проблем, решаемых на государственном уровне.
Текстильные материалы из натуральных волокон обладают естественными цветами: золотисто – желтым у шёлка, теплым желтоватым, чёрным, разными оттенками серого и коричневого у шерсти, различными оттенками бежево – серых тонов у льна. В современной моде естественные цвета весьма ценятся и являются одной из главных составляющих экологической моды.
Известно что, естественный цвет овечьейшерсти ограничивает число цветов, в которые данная шерсть может быть окрашена. Чем интенсивней естественная окраска сырья, тем больше ограничений.
Шерстьс мясных пород овец всегда имела природную окраску, отличную от белой. Так как ген темных цветов шерсти  доминантен по отношению к гену белого цвета шерсти, естественные цвета шерсти овец очень сильно разнообразны. До настоящего временивопросам, связанным с цветом шерсти не уделялось достаточного внимания. Однако, с постепенным увеличением объема перерабатываемой неоднородной шерсти цвет и технология ее разделения будет иметь очень большое значение.
Одним из путей повышения конкурентоспособности овечьейшерсти является  получение более ценной продукции в виде шерсти на основе ее  разделения на чистые природные цвета. Однако,   технологии получения овечьей шерсти естественных цветов в практике не применяется в силу сложности разделения по цветам и получения шерсти в промышленных объемах.

Окраски каракульских  ягнят, не только изучены в целом ряде отношений, но и государственно регламентируются. Это связано с тем, что ценность каракульских смушков зависит от окраски.
По цвету волосяного покрова чистопородный цветной каракуль делят на 5 групп:
1. «Сур» илиагути–волосяной покров, имеет неравномерное по длине волос распределение окраски: темное основание с постепенным переходом к более светлому кончику волос, образующим зональность окраски волосяного покрова. Самый ценный сорт коричневого каракуля, в нем выделяют следующие расцветки «сур»: «серая», «золотистая», «бронзовая», «янтарная», «платиновая», «стальная», «цветок абрикоса».

2. Однотонный коричневый каракуль имеет волосяной покров равномерной коричневой окраски разных оттенков, от темно – коричневого до светло–коричневого.Для коричневых шкурок характерна расцветка «халили» –коричневая с черными пятнами или черная с коричневыми пятнами, симметрично расположенными на |шкурке, а также окаймление краев другим, отличающимся по цвету от основного, волосом.
3. Однотонный каракуль других окрасок характеризуется волосяным покровом всех оттенков серого и коричневого цветов, однотонной окраской, а также волосом черного цвета с сединой – «с морозом».
4. Пестрый каракуль – волосяной покров с пежинами (пятнами) другого, по сравнению сосновным цветом, на остальной площади шкурки, превышающей 12 см2, кроме головы, хвоста и ножек.
5. Самая распространенная окраска каракуля - черная, обусловленная доминантным геном. В черном цвете особенную ценность приобретает уникальный узор. В Средней Азии к черному каракулю так и относятся, как к роскошному цветку - «черной розе».
Однако, если для каракулевых смушек цвет определяется цветом верхних частей шерстинок, то при текстильной переработке на поверхность полотен с равной вероятностью будут выходить все части волокон. Кроме того, если при пошиве изделий из каракулевых смушек производится подбор смушек одинакового окраса, то текстильная переработка из шерсти производится партиями по несколько тонн.  То есть, будет полное перемешивание волокон как по длине шерстинок, так и по руну и между рунами.
Каракульская шерсть состоит в основном из мягких переходных волокон. Шерсть каракульских овец подходит только для производства валяльно–войлочных изделий.  Шерсть мясных пород овец состоит из пуховых, переходных, остевых и грубых волокон. В зависимости от породы овец соотношение между различными видами волокон различно. Также отличается и усредненный цвет овец. Так например, сараджинская порода имеет в большинстве овец светло–серого и белого цветов. 

Также, необходимо отметить разный цвет волокон по морфологическому составу: грубые и остевые волокна в большинстве случае более темные или белого цвета. Белые это мертвые остевые волокна. Пух же который наиболее предпочтителен для текстильных изделий  из–за мягкости и шелковистости имеет более светлый окрас. После процесса промывки шерсть подвергается процессу обезволашивания–удалению грубых волокон. Далее для получения готовойпродукцииперерабатываются только пуховые волокна с тониной менее 30 микрон. Таким образом при текстильной обработке происходит изменение общего цвета шерстяного продукта.

Еще одним фактором сложности оценки цвета шерсти при ее первичной обработке является то, что сортировка производится для немытой шерсти,  которая имеет достаточно толстый слой жира и грязи, вызывающих определенные трудности определения природного цвета пуховых волокон.

Для промышленного внедрения технологии сортировки состриженной овечьей шерсти по цветам необходимо:

во–первых, разработать систему и технологию сортировки по цветам, стандарты (эталоны) натуральных цветов, 
во–вторых, разработать способ и лабораторное оборудование для автоматизированного определения цвета немытой шерсти, с целью  объективной оценки цветовых характеристик шерсти и дальнейшего исключения разночтений цвета шерсти работниками сортировочного цеха.
Сегодня, когда вокруг очень часто поднимается вопрос о сохранении экологического баланса на Земле, экологическая одежда – одна из самых ярких модных тенденций во всем мире.Это связано с интересом населения к вопросам экологии и ее сохранности.Соответственно, растет и покупательский спрос на такие модели одежды, что дает дополнительный стимул для развития модных тенденций в вопросе развития такой одежды.
Учитывая,  указанные выше мировые тенденции, можно прогнозировать проявление спроса на  такую шерсть со стороны таких  государств, имеющих развитую текстильную промышленность при низком уровне развития овцеводства как Италия, Южная Корея, Япония.
