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В работе рассматривается разработка новой композиции на основе растительного происхождения биоцидных препаратов для антимикробной отделки хлопчатобумажной ткани.
  Введение антимикробных добавок в хлопчатобумажные материалы не только предохраняет их от воздействия микроорганизмов в критических условиях эксплуатации, но и дает возможность придавать товарам антимикробные свойства, например, устойчивость к воздействию болезнетворных организмов. Текстильные материалы обладающие биоцидным свойствами играют большую роль для обеспечения безопасности в условиях их эксплуатации. 
По исследованиям, биоцидные материалы безопасны для человека, не токсичны, не вызывают аллергическое раздражение, а также не вредны для окружающей среды.
Исследовательская задача состоится в поиске способа биозащитной отделки хлопчатобумажного материала с применением биоцидного препарата на основе растительного сырья. 

Объектом исследования в работе является: хлопчатобумажная ткань артикула 03С7-БЧ484 бязевой группы.
Для аппретирования хлопчатобумажной ткани использовали растворкомпозиции одуванчика, шалфея и календулыи сульфата меди.

Обработку образцов хлопчатобумажной ткани осуществляли путем пропитки аппретирующим раствором композиции. Фиксацию аппретирующего состава на ткани проводили в сушильном шкафу при 70 ° С.
Антимикробные свойства хлопчатобумажной ткани проверялись с применением метода лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению. (ГОСТ 9.060-75).
Показатели прочности оценивали значениями разрывных нагрузок, определяемых на разрывной машине РТ-250, которые представлены в таблице 1. 

.

На основаниях полученных результатов можно сделать вывод о том, что отсутствие существенного влияния на свойства тканей, обработанных композицией растительного происхождения, обработанного биоцидным составом, вероятно связано со слабым закреплением компонентов и повышенной смываемостью аппрета при промывке после обработки. В связи с этим дальнейшее исследование было проведено с применением купороса меди (СuSO4) при антимикробной обработки ткани, так как предполагалось его фиксация с волокном в условиях обработки.
Таблица 1- Влияние композиции на показателей биостойкости обработанных образцов хлопчатобумажных тканей.

	№
	Наименование и артикул ткани
	Разрывная нагрузка, Н*
	Коэффициент.

биостойкости    ткани, % к образцу

	
	
	обработанный образец
	обработанный образец помешен.в почву
	

	
	
	
	
	обработанному/ необработанному 

	
	
	основа
	уток 
	основа
	уток 
	основа
	Уток

	1 
	х/б отбеленная ткань артикул.

03С7-БЧ484
	145
	130
	129
	127
	81
	79

	2
	
	138
	128
	130
	126
	90
	92

	3
	
	147
	139
	144
	129
	88
	82

	4
	
	141
	130
	131
	128
	91
	90


Анализ данных таблицы 2 показывает, что биостойкость обработанных образцов тканей в присутствии купароса меди составляет выше 80% и относятся к биостойким тканям. 

Для выяснения влияния купароса меди  при антимикробной обработке было исследована стойкость хлопчатобумажных тканик воздействию бактерий и плесневых грибов исследованию в научно- исследовательской   лаборатории по оценке качества и безопасности продовольственных продукции ГОСТ Р ИСО 13629-1-2014. Результаты исследования показали, что обработанные образцы хлопчатобумажной ткани с применением препаратов растительного происхождения обработанного биоцидным составом и купороса меди  обладают достаточнымугнетающим эффектом по отношению кгрибам.
Таблица 2. Определение противогрибковой активности текстильных изделий.

	Наименование показателей, ед.измерения.
	Антимикробныесвойства

	Микробиологическиепоказатели:
	Зона просветления

	Плесневые грибы
	

	 Образец №1
	3

	Образец №2
	3

	Образец №3
	1

	Образец №4
	2


В результате исследования установлено, что аппретированная хлопчатобумажная ткань на основе раствора композиции с применением биоцидных препаратов растительного происхождения приобретает антимикробные свойства, в результате чего не обрастает плесневыми грибками и не разрушается микроорганизмами в условиях эксплуатации.
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